
北海三威新材料有限公司
 Beihai Sunway New Material Co.,Ltd.

刨花板检验报告
              检验编号：260320032212

产品类型 干燥状态家具型 产品规格 2440×1220×18mmP2

生产日期 2026年3月20日 生产批号 260320032212

检验依据
GB/T4897-2015 

BS EN ISO 12460-5:2015
检验日期 2026年3月22日

各项性能指标及检测

项目 单位 标 准 测试结果 结果判定

含水率 % 4～7 5.39 合格

密  度 kg/m
3 ≥600 615 合格

密度偏差 % ±8
+1.54
-2.76

合格

2h吸水厚度膨胀率 % ≤8 - -

静曲强度 MPa ≥11 12.1 合格

弹性模量 MPa ≥1600 2048 合格

内结合强度 MPa ≥0.30 0.37 合格

 表面结合强度 MPa ≥1.0 1.14 合格

气  味 级 ≤2 1.00 合格

甲醛释放量（穿孔法） mg/100g P2≤5.3 4.60 合格

握螺钉力

板面

N

≥900 1108

合格

板边 ≥600 914

外观、尺寸检验

项目 单位 标准 测试结果 结果判定

长  度 mm L±2.0 2441 合格

宽  度 mm W±2.0 1221 合格

厚  度 mm H±0.2 17.91 合格

对角线偏差 mm ≤5.0 1.0 合格

结论判定 该样品各项指标均符合产品要求

  

审核： 顾传莲   检验员： 黄仕花 谢祥春

https://v3.camscanner.com/user/download


北海三威新材料有限公司
 Beihai Sunway New Material Co. Ltd

刨花板检验报告
              检验编号：260703070531

产品类型 干燥状态家具型 产品规格 2440×1220×25mmP2

生产日期 2026年7月3日 生产批号 260703070531

检验依据
GB/T4897-2015 

BS EN ISO 12460-5:2015
检验日期 2026年7月5日

各项性能指标及检测

项目 单位 标 准 测试结果 结果判定

含水率 % 4～7 5.69 合格

密  度 kg/m
3 ≥580 592 合格

密度偏差 % ±8
+1.39
-1.11

合格

2h吸水厚度膨胀率 % ≤8 - -

静曲强度 MPa ≥10.5 11.7 合格

弹性模量 MPa ≥1500 2109 合格

内结合强度 MPa ≥0.25 0.26 合格

 表面结合强度 MPa ≥0.8 1.15 合格

气  味 级 ≤2 1.00 合格

甲醛释放量（穿孔法） mg/100g P2≤4.4 4.17 合格

握螺钉力

板面

N

≥900 923

合格

板边 ≥600 683

外观、尺寸检验

项目 单位 标准 测试结果 结果判定

长  度 mm L±2.0 2441 合格

宽  度 mm W±2.0 1221 合格

厚  度 mm H±0.2 24.89 合格

对角线偏差 mm ≤5.0 1.0 合格

结论判定 该样品各项指标均符合产品要求

审核： 顾传莲   检验员： 黄仕花   谢祥春

https://v3.camscanner.com/user/download


北海三威新材料有限公司
 Beihai Sunway New Material Co.,Ltd.

刨花板检验报告
              检验编号：260710071223

产品类型 干燥状态家具型 产品规格 2440×1220×9mmP2

生产日期 2026年7月10日 生产批号 260710071223

检验依据
GB/T4897-2015 

BS EN ISO 12460-5:2015
检验日期 2026年7月12日

各项性能指标及检测

项目 单位 标 准 测试结果 结果判定

含水率 % 4～7 5.27 合格

密  度 kg/m
3 ≥640 655 合格

密度偏差 % ±8
+3.17
-3.66

合格

2h吸水厚度膨胀率 % ≤8 - -

静曲强度 MPa ≥11 13.4 合格

弹性模量 MPa ≥1600 1869 合格

内结合强度 MPa ≥0.35 0.38 合格

 表面结合强度 MPa ≥0.80 0.85 合格

气  味 级 ≤2 1.00 合格

甲醛释放量（穿孔法） mg/100g P2≤4.4 3.80 合格

握螺钉力 板面 N ≥900 1106 合格

外观、尺寸检验

项目 单位 标准 测试结果 结果判定

长  度 mm L±2.0 2441 合格

宽  度 mm W±2.0 1221 合格

厚  度 mm H±0.2 8.89 合格

对角线偏差 mm ≤5.0 1.0 合格

结论判定 该样品各项指标均符合产品要求

审核： 顾传莲   检验员： 郭梅 杨均莉

https://v3.camscanner.com/user/download

